
Cliente: Peso Material: 

Relação de Banho: 

Volume do Banho: 

Processo: TINGIMENTO DE POLIESTER PARA CORANTES DE MOLÉCULA PEQUENA / MÉDIA / ESCURA Máquina: 

Observações:   

1

2 A- Adição direta 

3 B- Dosar em 5 minutos

A - 0,5 g/l VELOPAN CAB

2,5 g/l VELOGEN PES

B - x % CORANTES 

20' ( COR CLARA )

(ºC) 30' ( COR CMÉDIA )

40' ( COR ESCURA )

135                       20' - 40'

                                                        Rápido

105                                         

70°C - 95°C ( COR CLARA )

                                       1,0°C/min 80°C - 100°C ( COR MÉDIA )

70 85°C - 105°C ( COR ESCURA )

60 Transbordo 5 min

                          Rápido

Soltar Banho  

40

           5'                   5'    5'

     A                 B   Transbordo 5 min                   

                           (minutos)

                     Soltar Banho                            Soltar Banho                            Soltar Banho     

PROCESSO SUSTENTÁVEL FÓRMULA / OEKO-TEX / ZDHC

BENEFICIAMENTO DO POLIESTER

Produtos Auxiliares

Corante


